( Fachgebiet
A BB C D F G H |
inschi 0l Asphalt Tragschichten Schichten ohne
Bodenver- und gebrauchsfertige handiungen, Dinne mit hydraulischen Bindemitte! sowle
besserungen Polymermodifizierte Asphalt-Deckschich- Bindemittein, Baustoffgemische
Bitumen ten in Kaltbauweise Bodenverfestigungen | und Bodenmaterial
und HelBbauweise auf| fiir den Erdbau
Versiegelung
Anwendungsbereich ZIVE-StB ZTV Asphalt-St8, ZTV Fug-StB ZTV SoB-StB, ZTV BEA-StB ZTV Asphalt-StB, | ZTV Beton-StB, ZTV S0B-StB,
ZIV BEA-SIB ZV Pfiaster-StB, ZTV BEA-StB ZIVE-StB ZTV E-StB,
ZTV Beton-StB, ZTV Pfiaster-StB
ZTV Asphalt-StB,
ZTV BEA-StB, i ('l
igmed Ul e Ingenieurgesellschaft flr
Baustoff - | i H
§f Samoleenge | 0 Technische Analytik mbH
1| e Al 4l HI i
: ‘
e | c2 P2 12
3 m" A3 83 c3 03 (] 63 H3 13
Schieds -
S M B o4 D4 F4 o H "
Nach RAP Stra
IFTA GmbH - LiischershofstraBe 71-73 - D-45356 Essen anerkanntes Prifinstitut far

Bitumen « Gesteinskérnungen » Asphalt « Boden
RC-Baustoffe « Industrielle Nebenprodukte

Durch das DIBt notifizierte U-Z-Stelle
Fa. Humbert nach LaBO

BaUStOffreCyCIIng GmbH bu Mitglied im Bundesverband unabhéngiger
An der Wienbecke 64 _E Institute fir bautechnische Prifungen e.V.
) Gesellschafter der bupZert GmbH

46284 Dorsten

\

Beratender Gesellschafter:
’ Prof. Dr.-Ing. Martin Radenberg

AP

16.03.2020

UNTERSUCHUNGSBERICHT h ‘i&ﬂ
| 2 2 @SCNe
Projekt Nr.: 2002033 mb@ﬁ@W“@@

. i el
u fuf@@ﬁ“@ Mﬁaeﬂstoﬁrecycling GmbH

Probenbezeichnung: RC-Material 0/45 mm

Auftrag: Halbjahrliche Fremdiiberwachungspriifung an RC-Material 0/45 mm gemalf den
Technischen Lieferbedingungen Giiteliberwachung von Baustoffen und Béden
fur Schichten ohne Bindemittel im Strafenoberbau (TL G SoB-StB), den Giite-
und Priifbestimmungen Recycling-Baustoffe RAL-RG 501/1, Klasse | (ungebun-
dene Tragschichten) und dem Gemeinsamen Runderlass MWMEV/MUNLV
(NRW) vom 09.10.2001.

Anlagenstandort: An der Wienbecke 64, Dorsten (Rundhalle)

Probeneingang 12.02.2020

Hinweis: Dieser Untersuchungsbericht besteht aus 8 Seiten. Er darf ohne schriftliche Genehmigung der IFTA GmbH nicht aus-
zugsweise vervielféltigt werden. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegensténde.
Riickstellproben werden - wenn nicht anders vereinbart - 4 Wochen nach Abschluss der Untersuchungen verworfen.

e Anschrift: Liischershofstr. 71-73, D-45356 Essen @ Telefon: 0201 83621-0 ® Telefax: 0201 83621-10 ® E-Mail: mail @ifta-gmbh.de @ Internet: www.ifta-gmbh.de

e Geschaftsfilhrende Gesellschafter: Heinz-Peter Louis Bankverbindungen:

Dr-Ing. Michael Gehrke National-Bank AG IBAN: DE38 3602 0030 0000 1408 80 BIC: NBAGDE3E
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Louis Sparkasse Essen IBAN: DE50 3605 0105 0001 8097 89 BIC: SPESDE3EXXX

® Prifstellenleiter: Dipl.-Ing. Bjérn Buscham
e Prokurist, Leiter U-Z-Stelle: Dipl.-Chem.-Ing. Peter Jansen Amtsgericht Essen HRB 7602
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Probenahme

Die Probenahme erfolgte am 12.02.2020 durch einen Laboranten der IFTA GmbH vom Vorratshaufwerk
an der o. g. Aufbereitungsanlage, welches zum Zeitpunkt der Probenahme ca. 1.500 Tonnen umfasste.

Entnommen wurde eine reprasentative Sammelprobe von ca. 60 kg des betreffenden RC-Materials;
zusétzlich wurden fir die Laboruntersuchungen jeweils ca. 15 kg Splitt 8/16 und Schotter 35/45 mm vor

Ort ausgesiebt.

Untersuchungsergebnisse
Die Untersuchungsergebnisse sind nachfolgend aufgefuhrt.

Stoffliche Zusammensetzung der Kérnungen > 4 mm [TL Gestein StB 04/18, Anhang B]

Stoffgruppe [II:‘Ar_‘Eff/ll] Gmni‘% Tn
Beton, Betonprodukte, Mauersteine aus Beton, hydr. geb. Gesteinsk. 38,3 - o
Festgestein, Kies 42,8 @\Xﬂ
Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks- und Meta!lhijttean_‘chlacke) \@L = =
Klinker, Ziegel und Steinzeug = 14,2 <30

0,5 <5

und Dammbaustoffe wie Poren- und Bimsbeton 0,1 <1

0,2 <30
Glas --- <5
Nicht schwimmende Fremdstoffe, wie Gummi, Kunststoffe etc. --- 0,2
Gipshaltige Baustoffe 0,1 <05
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle - <2
Schwimmendes Material --- ---

KorngréBenverteilung [DIN EN 933-1]

Siehe tabellarische und graphische Darstellung in Anlage 1. Wie hieraus zu ersehen ist, verlauft die Sieb-
linie innerhalb des nach TL SoB-StB 04 fiir Schottertragschichten 0/45 mm vorgegebenen Bereiches.

Bruchflichigkeit [DIN EN 933-5]

Die Kérnungen > 4 mm enthalten 0,2 M.-% vollsténdig gerundeten Kaorner. Laut TL Gestein-StB 04/18
sind im Schottertragschichtmaterial bis zu 3 M.-% an vollstandig gerundetem Korn (Kategorie Csas)

zulassig.
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Widerstand gegen Frost-Tau-Beanspruchung [DIN EN 1367-1]

Prufkérnung Absplitterungen [M.-%] Anteil < 0,71 mm [M.-%]
[mm] Ergebnis Grenzwert Ergebnis Grenzwert
Schotter 35 - 45 1,3 4(Fq) ™ 0,3 1,0
Splitt 8 - 16 3.9 4 (Fg) ™ 0,8 1,0

* Nach TL SoB-StB sind Absplitterungen bis max. 5 M.-% zuléssig (Kategorie Fs), sofern die Anteile < 0,71 mm nicht
Uberschritten werden.

Raumbestandigkeit [DIN EN 1367-3]

o Absplitterungen im Kochversuch Differenzschlagzertrimme-
Prifkornung M.-%] rungswert [M.-%]
[mm]
Ergebnis Grenzwert Ergebnis Grenzwert
Schotter 35 - 45 0,5 1
Splitt 8 - 16 0,5

TrockeIN “\i‘iﬁ E\\M \\:@@ﬁg

u\fb g ot des Korngemlsches 0/45 mm betragt 2,608 Mg/m3. Sie stellt einen Kennwert, kein
dtskriterium dar.

Kornformkennzahl [DIN EN 933-4]

Der Anteil an Kérnern mit einem Verhéltnis von Lange zu Dicke groRRer 3:1 betragt in den Kornklassen
tiber 4 mm 19,7 M.-%. Laut TL Gestein-StB 04/18 sind in Schottertragschichten bis zu 50 M.-% (Kategorie
Slso) zuldssig.

Reinheit und schidliche Bestandteile [DIN 52099]

Die Probe ist weitestgehend frei von Fremdstoffen. Organische Verunreinigungen waren mit dem Natron-
laugeverfahren nicht nachweisbar.

Widerstand gegen Zertriimmerung [DIN 52115 T2; DIN EN 1097-2 Abs. 6]

Schotter SD: 30,4 M.-% zuladssig: =33 M.-%
Splitt SZg12: 27,7 M.-% zuldssig: <28 M.-% (Kategorie SZs2)
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Wasserwirtschaftliche Merkmale

Die Bestimmung der wasserwirtschaftlichen Merkmale erfolgte hinsichtlich der in den Tabellen 5a (Eluat-
analysen) und 5b (Feststoffanalysen) des Gem. Runderlasses MWMEV/MUNLV (NRW) vom 09.10.2001
vorgegebenen Parameter.

Die Analysenergebnisse sind in der Anlage 2 aufgefihrt und den Grenzwerten des vorgenannten Gemein-
samen Runderlasses fir RCL | und RCL Il gegenlibergestellt.

Zusammenfassende Beurteilung

Der durch die untersuchte Probe - Kérnungsgemisch 0/45 mm - reprasentierte RC-Baustoff entspricht den
Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Boden zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel im Straenbau (TL SoB-StB 04), den Gltebestimmungen, Klasse | nach RAL-RG 501/1 flr
ungebundene Frostschutz- und Schottertragschichten sowie den Anforderungen der Technischen Liefer-
bedingungen fur Gesteinskornungen im Straltenbau (TL Gestein-StB 04/18) Anhang A.

Das vorgenannte Material erfiillt hinsichtlich seiner wasserwirtschaftlichen Merkmale (siehe Ergebnis-

tabelle in Anlage 2) die Anforderungen des Gemeinsamen Runderlasses MWMEV/MUNLV (NRW) vom
09.10.2001 an RCL-Material I. Die Verwendungsbedingungen fir dieses Material sind im Gemein \“ﬂ
Runderlass MUNLV/IMWMEV (NRW) in Anlage 1 (siehe Anlage 3 zu die Brifzeys |ﬁe@
Gegen eine Verwendung gemal ZTV SoB-StB 04 de dur h e Wﬁ! aus aufbereiteten
Altbaustoffen hergestellten Ko, | C chu - und Schottertragschichten von
StralRen cé‘e s Hég‘ tehen stets glelchblelbende Qualitat vorausgesetzt -

fei@@ insichtlich aller gepriiften Eigenschaften keine Bedenken.

IFTA GmbH
.’/
§ fress e Sodd,
S. Louis i. A. N. Haake
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Wasserwirtschaftliche Merkmale von RC - Material gemaR den Tabellen 5a u. 5b des

Gemeinsamen RdErl. d. Ministeriums fuir Wirtschaft u. Mittelstand, Energie und Verkehr
[ VI A 3 -32-40/45 ] und des Ministeriums fir Umwelt u. Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz [IV - 3 - 953-26308 ] sowie [ IV - 8- 1573-30052] vom 09.10.2001.

Projekt Nr.: 2002033 | Entnahmedatum:  12.02.2020
Probenbezeichnung: RC-Material 0/45 mm
Anlagenstandort: An der Wienbecke 64, Dorsten (Rundhalle)
Analysen - Grenzwerte
ergebnisse RCL I RCL Il

Eluatanalyse
pH-wert " 10,7 7-12,5 7-125
elektr. Leitfahigkeit puS/cm 187 2.000 3.000
Chlorid mg/l 2.2 40 150 o
Sulfat mg/| 14 150 © 8 .S @h@\“ﬂ
PAK (EPA) pg/l - 5 EM“@
Phenolindex a | Vm 50 100

U < 1 40 100

pg/l < 0,3 5 5
Chrom VI pg/l < 30 30 50
Kupfer pg/l < 1 100 200
Nickel ug/l < 1 30 100
Zink pg/l < 10 200 400
Feststoffanalyse
EOX mg/kg < 1 3 5
PAK (EPA) mg/kg 6,4 154 75°

Erlauterungen:

. kein Grenzwert

2)
¥ zur Erfahrungssammlung zu bestimmen
4)
A Uberschreitung bis 100 mg/kg zuléssig

®) Uberschreitung bis 165 mg/I zulassig

nur einzuhalten, wenn Feststoffwert > 15 und < 20 mg/kg

Uberschreitung bis 20 mg/kg zuléssig, wenn Eluatwert < 5 ug/|
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